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Введение
Актуальность темы:

У подростков большим спросом пользуется одежда, на которой нанесены рисунки разными способами. Это может быть абсолютно любое изображение, начиная с картины известного мастера и заканчивая любимым мультипликационным персонажем. Технические достижения открывают бесконечное количество путей для проявления творческой фантазии и создания совершенно уникальных изделий. Но многие изделия дорогостоящие и не каждый может их приобрести.

Учитель технологии Узденова Нина Васильевна попросила меня исследовать какие чистящие средства можно использовать для нанесения рисунка на ткань, а также разработать рекомендации по использованию этого метода для росписи различных тканей. Этот способ доступен, прост в технологии выполнения,  может быть выполнен в домашних условиях и использован на уроках и во внеклассной работе.
Цель:
Разработать рекомендации по использованию нового метода нанесения рисунка на ткань с помощью чистящих и отбеливающих средств.

Задачи:
1. Выяснить, с помощью какого средства лучше наносить рисунок на ткань.
2. Определить, зависит ли четкость изображения рисунка от времени воздействия средства на ткань.

3. Выяснить, какие ткани использовать для этой технологии.

Объект исследования:
1. Различные виды тканей (хлопчатобумажная, вискоза, ацетатный шелк, драп, шерсть и синтетические ткани)

2. Чистящие средства: порошки «Комет» и «Дося», крем «Пемолюкс»

3. Отбеливающие средства: порошки «Ваниш» и «Бос»

Методы исследования:
1. Поиск информации в сети Интернет

2. Работа с литературой

3. Эксперимент

4. Анализ

5. Практическая работа

Моя работа носит прикладной характер, так как технология нанесения рисунка на ткань с помощью отбеливающих и чистящих средств имеет большое практическое значение. Средства можно купить в любом хозяйственном магазине, они недорого стоят, технология проста и легко выполнима в домашних условиях. С помощью этого метода можно выполнить батик, картину на ткани, украсить прихватки, полотенца, любимую одежду, которая станет оригинальной и необычной.

В своей работе я использовала материалы из сети Интернет, информацию из  книг: «Школа юного дизайнера» и «Мастерилка. Батик».
Основная часть

Когда-то, давным-давно, люди разрисовывали ткани вручную. И способов росписи существовало множество. Узоры наносились на ткань кисточкой, деревянными штампами-набойками или специальным составом, который позволял расписывать ткань не всю сразу, а частями. Последним способом рисовало по ткани малайское племя батаков, откуда и пошло название росписи – батик.
Горячий батик:
Узор создается с помощью расплавленного воска или других подобных веществ. Окрасив ткань и сняв воск, мы получим белый или разноцветный рисунок на цветном фоне.

Холодный батик:
Более легкий и распространенный метод – холодный батик, это европейское изобретение эпохи модерна. Суть его в том, что рисунок создается с помощью контурной обводки специальным составом.

Узелковый батик:
Технология раскрашивания ткани этим способом заключается в том, что на ткани завязывается узелок, который крепко перетягивают проволокой или прочной ниткой, затем тщательно прокрашиваются краской складки узелка, который потом развязывается.

Более редкая техника – «сухой» батик, при которой густая краска наносится прямо на ткань, предварительно специально обработанную раствором поваренной соли или крахмала. Концентрированная тушь, нанесенная на хорошо подготовленную ткань, играет роль резерва. Этот способ позволяет сочетать графичные линии контура и свободную кистевую роспись в пределах этих линий.

С помощью батика можно расписать различные детали одежды, а также батик может украсить ваш интерьер: 
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Декупаж по-французски означает вырезать. Декупаж с использованием бумажных рисунков был популярен еще при дворе французского короля Людовика XIV. Техника основана на переносе рисунка с одной поверхности на другую. Декупаж применяется на твердых поверхностях, к примеру, на металлических или деревянных, и в то же время широко применим и при декорировании текстильных материалов, к примеру, джинсовой ткани.

Трафаретная роспись:
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Слово «трафарет» пришло в наш русский язык из итальянского trafaretto – что означает продырявленное. Трафаретная роспись заключается в том, что краска наносится на поверхность через отверстие, вырезанное в листе бумаги, приложенного к поверхности, которую хотят украсить. Использовать эту роспись можно для украшения любой поверхности – это может быть стол, скатерть, одежда. 
Один из современных способов нанесения рисунка на ткань – печатный. Все чаще носителем рекламы становится текстиль. Печать на текстиле специалисты выполняют либо на «полуфабрикате» при крое изделия, либо на готовой продукции. Рисунок можно наносить на футболки, куртки, бейсболки, зонты, спортивную и рабочую одежду, сумки – ограничений нет. При прямом методе нанесения изображения на ткань рисунок переносят непосредственно с печатной формы на текстиль, если это трафарет. При струйной печати изображение просто рисуют чернилами на текстиле. Согласно российскому законодательству на одежде для детей до двух лет пластизолевые краски использовать запрещено, поэтому рисунок на текстиле наносят водными красками.  

Еще один распространенный способ получения рисунка на ткани – вытравная печать. При такой печати на поверхность предварительно окрашенной ткани наносят в определенных местах печатные составы, которые разрушают окраску, благодаря чему на ткани появляется рисунок.
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  К вытравной печати можно отнести и метод нанесения рисунка на ткань с помощью чистящего средства «Комет». Мне сало интересно, можно ли использовать  для этого метода другие средства. Для своей работы я выбрала чистящие средства: «Дося», «Пемолюкс» и «Комет» и отбеливающие: «Ваниш» и «Бос».

Технология нанесения рисунка на ткань:

1. Развести порошок в теплой воде до однородной консистенции (примерно как 10% сметана)

2. Нанести рисунок на ткань мылом для того, чтобы изображение не расплылось

3. Нанести кисточкой средство на ткань. Оставить на 5 – 10 минут

4. Через проутюжельник высушили ткань с нанесенным рисунком

5. Тщательно смыть нанесенное средство

6. Высушить ткань утюгом

Примечание: на гладильную доску постелить ткань, так как при глажении мокрой материи может отпечататься на ткани гладильной доски.

I. Первым этапом моей работы было исследовать, какое средство лучше использовать для нанесения рисунка на ткань. Сначала я решила проверить степень воздействия чистящих средств на ткани:

	Вид ткани
	Время воздействия
	Изображение рисунка

	
	
	«Комет»
	«Пемолюкс»
	«Дося»

	Хлопчатобумажная
	5 минут
	Четкое
	Слабое
	Четкое

	Вискоза
	5 минут
	Нет
	Нет
	Нет

	Ацетатный шелк
	5 минут
	Четкое
	Размытое
	Четкое

	Драп
	5 минут
	В виде разводов
	В виде разводов
	В виде разводов

	Шерсть
	5 минут
	Четкое
	Слабое
	Четкое

	Синтетическая
	5 минут
	Нет
	Нет
	Нет


Анализируя состав, я обнаружила, что средства «Комет» и «Дося» сделаны на основе хлора, а вот «Пемолюкс» – нет. Содержание хлора в средстве приводит к обесцвечиванию краски на ткани, поэтому лучше использовать «Комет» и «Дося». Изображение получается четкое на х/б тканях, шерсти и ацетатном шелке; размытое изображение остается при работе с драпом на белой ткани, которую я применила в качестве проутюжельника. Нет узора на синтетических тканях.

Я так же проверила степень воздействия отбеливающих средств на ткани:

	Вид ткани
	Время воздействия
	Изображение рисунка

	
	
	«Ваниш»
	«Бос»

	Хлопчатобумажная
	5 минут
	Слабое
	Четкое

	Вискоза
	5 минут
	Нет
	Нет

	Ацетатный шелк
	5 минут
	Слабое
	Размытое

	Драп
	5 минут
	В виде разводов
	В виде разводов

	Шерсть
	5 минут
	Слабое
	Слабое

	Синтетическая
	5 минут
	Нет
	Нет


Отбеливающие средства «Ваниш» и «Бос» содержат активный кислород. По результатам исследования, лучше использовать «Бос». Самое четкое изображение на х/б тканях и ацетатном шелке; размытый рисунок я получила при работе с драпом; изображения нет на синтетических тканях.

II. Следующим этапом мне предстояло определить, зависит ли четкость изображения рисунка от времени воздействия средств на ткань.

1. Чистящие средства

	Вид ткани
	Время воздействия
	Изображение рисунка

	
	
	«Комет»
	«Пемолюкс»
	«Дося»

	Хлопчатобумажная
	5 минут
	Четкое
	Слабое
	Четкое

	
	10 минут
	Четкое
	Слабое
	Четкое

	Вискоза
	5 минут
	Нет
	Нет
	Нет

	
	10 минут
	Нет
	Нет
	Нет

	Ацетатный шелк
	5 минут
	Четкое
	Размытое
	Четкое

	
	10 минут
	Четкое
	Размытое
	Четкое

	Драп
	5 минут
	В виде разводов
	В виде разводов
	В виде разводов

	
	10 минут
	В виде разводов
	В виде разводов
	В виде разводов

	Шерсть
	5 минут
	Четкое
	Слабое
	Четкое

	
	10 минут
	Четкое
	Слабое
	Четкое

	Синтетическая
	5 минут
	Нет
	Нет
	Нет

	
	10 минут
	Нет
	Нет
	Нет


Исходя из полученных данных, четкость изображения рисунка не зависит от времени воздействия чистящего средств на ткань.

2. Отбеливающие средства
	Вид ткани
	Время воздействия
	Изображение рисунка

	
	
	«Ваниш»
	«Бос» 

	Хлопчатобумажная
	5 минут
	Слабое
	Четкое

	
	10 минут
	Слабое
	Четкое

	Вискоза
	5 минут
	Нет
	Нет

	
	10 минут
	Нет
	Нет

	Ацетатный шелк
	5 минут 
	Слабое
	Размытое

	
	10 минут
	Слабое
	Размытое

	Драп
	5 минут
	В виде разводов
	В виде разводов

	
	10 минут
	В виде разводов
	В виде разводов

	Шерсть
	5 минут
	Слабое
	Слабое

	
	10 минут
	Слабое
	Слабое

	Синтетическая
	5 минут
	Нет
	Нет

	
	10 минут
	Нет
	Нет


Исходя из полученных данных, четкость изображения рисунка не зависит от времени воздействия отбеливающего средств на ткань.

III. Третий этап работы – выяснить, какие ткани брать для этой технологии.

Свои выводы я сделала, исходя из таблиц. Лучше использовать х/б ткани, ацетатный шелк, драп и шерсть.

Практическое применение

Проводя исследования, я получила очень интересные результаты. На ацетатном шелке зеленого тона «Комет» оставляет рисунок ярко-желтого цвета, поэтому я решила выполнить картину для интерьера кухни «Тыква»:
 Чтобы картина имела законченный вид, контуры рисунка оформила тамбурным швом, а листья – гладью. На шерстяной ткани коричневого цвета остается четкий рисунок бежевого оттенка при воздействии чистящих порошков «Комет» и «Дося». Когда-то в старом журнале «Юность» я увидела репродукцию – эмблему этого журнала – и решила нарисовать ее кисточкой с помощью чистящего средства «Комет»:
 На х/б ткани красного цвета проявился нежно-розовый тон. Недолго думая, сделала поросенка к новому 2007 году:
 Если положить в определенном порядке кусочки драпа разного цвета, то в процессе тепловой обработки на белой ткани появляется расплывчатые пятна. Форма их зависит от рисунка, нанесенного средством на драп:
Можно использовать эту технологию для нанесения рисунка на джинсовую одежду. В сочетании с вышивкой, стразами это изделие будет нарядным и необычным.
Прежде, чем приступить к работе по использованию этой технологии на изделии, я рекомендую провести тестирование на образце ткани, чтобы выяснить, какой цвет приобретет данная ткань после воздействия на нее средства.
Заключение
Работая над проектом, я 

1. Познакомилась с различными видами нанесения рисунка на ткань

2. Изучила технологию нанесения рисунка на ткань с помощью чистящего средства «Комет»

3. Выяснила, что для этой технологии можно использовать и другие чистящие средства: «Комет», «Пемолюкс» и «Дося». Но для практической работы лучше брать хлорсодержащие средства «Комет» и «Дося»

4. Убедилась в том, что кроме чистящих, можно брать для этой технологии и отбеливающие средства. Я рекомендую использовать «Бос»

5. Проверила, что четкость изображения не зависит от времени воздействия средства на ткань

6. Выяснила, что работы лучше брать такие ткани, как х/б, ацетатный шелк, драп и шерсть

Новизна этого метода заключается в том, что для вытравной печати я использовала чистящие и отбеливающие средства, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Моя работа имеет большое практическое значение, так как этот метод дешевый, доступен для каждого и легко выполним даже в домашних условиях. С помощью этого метода можно выполнить батик, картину на ткани, украсить прихватки, полотенца; технологию  можно применить в отделке швейных изделий в сочетании с различными видами вышивки, с применением страз; одежда станет оригинальной и необычной. Дайте волю фантазии!
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