Введение.

По размерам кристаллы бывают различными. Многие из них можно увидеть только в микроскоп. Но встречаются гигантские кристаллы массой в несколько тонн. Разнообразие кристаллов по форме очень велико. Кристаллы могут иметь от четырех до нескольких сотен граней. Но при этом они обладают замечательным свойством, - какими бы ни были размеры, форма и число граней одного и того же кристалла, все плоские грани пересекаются друг с другом под определенными углами. Углы между соответственными гранями всегда одинаковы. Кристаллы каменной соли, например, могут иметь форму куба, параллелепипеда, призмы или тела более сложной формы. Кристаллы можно получить в лаборатории, но они бывают и в природе. Например, снежинки, морозные узоры на стеклах окон и иней, украшающий зимой голые ветки деревьев, представляют собой кристаллы льда, выросшие из паров воды. На стенах кратеров «курящихся» вулканов постоянно образуются кристаллы серы, хлористого аммония, каменной соли и других веществ. Многие кристаллы являются продуктами жизнедеятельности организмов. Некоторые виды моллюсков обладают способностью наращивать на инородных телах, попавших в раковину, перламутр. Через 5-10 лет образуется жемчуг. Кристаллами являются алмазы, рубины, сапфиры и другие драгоценные камни. За сутки в лаборатории можно вырастить кристалл каменной соли массой порядка килограмма. Кристаллы широко применяются в науке, промышленности, оптике, электронике. Меня очень заинтересовала эта тема, и я решила вырастить кристалл соли в домашних условиях. Существуют два простых способа выращивания кристаллов из пересыщенного раствора: путем охлаждения насыщенного раствора или путем выпаривания. Я выбрала первый способ.
Оборудование: поваренная соль, дистиллированная вода, марлевый фильтр, две банки, нитка.
 Фото 1.
Я тщательно вымыла 2 банки и подержала их над паром.
Налила 100 гр. дистиллированной воды в банку и нагрела ее до 30°С. Приготовила насыщенный раствор соли и слила его через марлю в чистую банку. Закрыла банку крышкой. 
Фото 2.
Подождала пока раствор остыл до комнатной температуры, и открыла банку. Через некоторое время началось выпадение кристаллов. 
Фото 3.
Через сутки слила раствор через марлевый фильтр в чистую банку. Среди множества кристаллов, оставшихся на дне первой банки, выбрала самый чистый кристалл правильной формы. Прикрепила кристалл - затравец к нитке и подвесила его в раствор. Поставила стакан в теплое место. 
Фото 4.
Рост кристалла происходил в течение 61 дня. Кристалл - затравка имел вытянуто - овальную форму. После помещения затравки в раствор рост кристалла не происходил, а наоборот он растворялся, так как температура была на 3 – 90 С выше комнатной и раствор стал не насыщенным, при этом он потерял верхние, поврежденные слои, что привело к увеличению прозрачности будущего кристалла. Когда температура стала комнатной, раствор вновь стал насыщенным, и растворение кристалла прекратилось. Начался рост кристалла. За счет испарения воды из раствора темп роста кристалла увеличивался. 
Фото 5.
К выступающим частям кристалла - вершинкам и ребрам - вещество поступает в большем, чем к серединам граней количестве, поэтому градиенты концентрации (пресыщения) возникают и вдоль поверхности. Пока размеры кристалла невелики, малы и градиенты пресыщений, кристалл обычно растет плоскогранным. Причина этого заключается в том, что слои роста имеют повышенные скорости продвижения по
поверхности по сравнению со скоростью возникновения новых слоев. Однако с увеличением кристалла градиенты пресыщений вдоль граней возрастают и кристалл растет по всей своей площади. В дальнейшем рост кристалла соли происходил нормально.
Фото 6.
В конце срока выращивания я вынула кристалл соли из раствора, тщательно осушила салфеткой и измерила его. Кристалл соли увеличился в три раза от начальных размеров затравки. На этом выращивание кристалла соли завершено.
Выращенный кристалл имеет неправильную овальную форму. Стороны кристалла ровные. Первоначальное ощущение - что это срослось множество квадратиков и прямоугольников, такой вид имел кристалл.
Вывод: В этой работе я научилась выращивать кристалл поваренной соли, узнала, что необходимо для выращивания и как происходит рост кристалла. Мне было очень интересно наблюдать за ростом из маленьких крупинок обычной поваренной соли большого кристалла.
