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   Учебное исследование  содержит 17 печатных листов,  10 наименований используемой литературы.
  Объектом  исследования были выбраны насыщенные растворы

· медного купороса (CuSO4∙5Н2О),

· алюмокалиевых квасцов KCl (SO4)2*12H2O 
 и выращивание из них кристаллов, при изменении  внешних условий.

Целью исследования было, определить влияние внешних условий на рост и форму кристаллов сульфата меди (II), алюмокалиевых квасцов.


Задачи исследования:

· приготовление насыщенных растворов сульфата меди (II), алюмокалиевых квасцов при 700С, используя нить в качестве затравки, и медленное их охлаждение, без внешнего воздействия;

· приготовление насыщенных растворов сульфата меди (II), алюмокалиевых квасцов при 1000С, используя нить в качестве затравки, и медленное их охлаждение, без внешнего воздействия;

· приготовление насыщенных растворов сульфата меди (II), алюмокалиевых квасцов при 700С, используя нить в качестве затравки, и медленное их охлаждение, с выниманием затравки через определённый промежуток времени;

· приготовление насыщенных растворов сульфата меди (II), алюмокалиевых квасцов при 700С, используя в качестве затравки кристаллы с предыдущих опытов.


В ходе эксперимента мы выявили, что наиболее крупные и красивые кристаллы вырастают в следующих условиях:

· выращенные из  насыщенного раствора, нагретого до  t=1000С; 

· в случае, когда не беспокоили затравку,

· и обязательно, для выращивания кристаллов использовать  только свежеприготовленные растворы.

 Если выращивать кристалл в ненасыщенном растворе, постоянно беспокоить затравку, растворять соль при достаточно невысокой температуре, то кристаллы будут мутные, небольшие по размеру, с шероховатой поверхностью.
Мы также выявили, что кристаллы сульфата меди (II) вырастают более крупные по размеру и красивее.
  А также при выборе материала важно соблюдать следующие факты:

–       вещество не должно быть токсичным;
–       вещество должно быть стабильным;
–       доступность и приемлемая цена реактивов;
–       способность вещества растворяться в доступном растворителе;
–       должен быть известен характер растворения вещества;
–       образующиеся кристаллы должны быть стабильны.

   Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по выращиванию крупных, причудливых по форме  кристаллов. 

 Цель, поставленная в начале нашего небольшого исследования, была достигнута. Основной вывод заключается в следующем: чтобы вырастить красивый кристалл правильной формы и структуры, нужно в ходе проведения эксперимента следовать нашим рекомендациям, т.е. использовать только свежеприготовленный раствор, не тревожить затравку, нагревать раствор  до t=1000C. Если же эти правила не соблюдать, ваш кристалл не получится желаемой формы и размера. 
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