Валяние шерсти (набивание, фильцевание, фелтинг) -  это техника создания из непряденой шерсти игрушек или одежды или других декоративных предметов,  процесс изготовления шерстяных изделий (войлока, обуви, фетра, сукна) путём сцепления и переплетения между собой волокон шерсти. Шерсть - единственное волокно, которое можно свалять. 

Валяние шерсти для меня совсем новый вид рукоделия. Но процесс валяния настолько увлекателен, что с первых минут затянул в свой круговорот. К тому же здесь имеется огромный простор для фантазии: картины, игрушки, аксессуары, элементы одежды и многое другое.

Различают три способа валяния шерсти: с помощью игл, с помощью мыла и в стиральной машине. 1. Валяние иглами  - это уплотнение шерсти специальными иглами с насечками, которые подцепляют и спутывают волокна. Этот способ валяния напоминает лепку и позволяет получать объемные изделия.

 2. При втором способе валяния шерсть обильно пропитывают мыльным раствором, уминают и тщательно трут руками. При этом волокна плотно переплетаются и под воздействием щелочной среды сокращаются. Получается полотно войлок. Таким образом  можно изготавливать  плоские изделия: коврики, панно, гобелены, шарфы, полотно для раскроя и многое другое. 

3. Валяние в стиральной машине осуществляется при помощи формы для обвалки. Это самый простой способ валяния, который практически не требует никаких физических усилий.

На фотографии представлены изделия, изготовленные способом сухого валяния.

