Краткое описание работы
Работа посвящена синтезу и применению полимерных материалов. Авторами рассмотрены строение, свойства, стадии получения фенолформальдегидной смолы, технологический процесс ее производства, переработки. Описаны эксперименты получения ФФС, выявлены оптимальные соотношения реагентов и катализатора для получения наилучших показателей времени и температуры загустения полимера, осуществлен выбор наиболее эффективного катализатора среди растворов аммиака, гидроксидов натрия и калия. Сделана попытка объяснить отличия в действии катализаторов с точки зрения теории строения вещества. Свойства полученных при разных условиях продуктов были изучены и сведены авторами в обобщающую таблицу.

Порядок знакомства с работой

1. Полимеры-материалы XXI века.

1.1. Различные направления использования полимеров в настоящее время.
1.2. Области применения фенолформальдегидной смолы.

2. Строение, свойства и получение полимеров.

2.1. Строение и свойства полимеров.

2.2. Способы получения полимеров.

3. Экспериментальные данные.

3.1. Методики проведения эксперимента.

3.2. Обработка экспериментальных данных.

Заключение.
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