ПОЛИМЕРЫ И ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
 Полимеры (П.), большая группа синт. и природных высокомолекулярных соед., отличающихся комплексом характерных св-в (см. Химия высокомолекулярных соединений). П., используемые в пром. произ-ве, условно называют полимерными материалами (П.м.). Подразделяются на конструкционные и функциональные, твердофазные и жидкофазные, однородные (простые) и составные (композиционные) и т.д. В зависимости от природы, св-в, способа обработки П. и П.м. делятся на пластмассы, каучуки и волокна. Произ-во П.м. в России существует с кон. 30-х гг., в Башкортостане - с 60-х гг., напр., суспензионный поливинилхлорид (ПВХ) и полиэтилен высокого давления (ПЭВД). Произ-во П.м. сосредоточено на Уфим. ПО "Химпром", "Салаватнефтеоргсинтез", АО "Уфаоргсинтез", Стерлитамакском заводе синтетического каучука, Стерлитамакском производственном объединении "Каустик", Стерлитамакском нефтехим. з-де (СНХЗ). Выпускаются 2 гр. П.м.: многотоннажные широкого назн. для пром-сти и с.х-ва и малотоннажные, технически незаменимые в радиоэлектронике, космонавтике, приборостроении, медицине и т.д. Объем производимых П. составляет прибл. 500 тыс. т в год (1990). Общее потребление их в респ. заметно меньше. В РБ переработка П.м. в изделия сосредоточена на пр-тиях-изготовителях, а также на Стерлитамакском производственном объединении "Авангард", Уфимском кабельном заводе, Нефтекамском производственном объединении искусственных кож. Наиб. распространение получили многотоннажные пластики на основе доступного мономерного сырья: этилена, винилхлорида (ВХ), стирола. Производится более 20 марок ПЭВД, 4 - суспензионного ПВХ, 3 - полистирольного пластика и др. Выпускаются пленки изолирующие и с.-х. назначения, полимерные трубы, кабельный пластикат и винипласт, искусств. кожа, листы и крупногабаритные изделия техн. назначения, блоки и плиты для тепло- и звукоизоляции, профильные изделия для электронной и радиопром-сти, автомобиле- и судостроения, линолеум, мешки хоз. и др. товары нар. потребления. Часть продукции используется на внутр. рынке в виде готовых изделий или полуфабрикатов (напр., ПВХ-пластикат применяется в произ-ве литой обуви на АО "Уфанефтехим", ПО "Башобувь"). Каучукоподобные П. (полиизопрен, дивинилстирольные и этиленпропиленовые сополимеры) отправляются на з-ды шинной, кабельной и резино-техн. пром-сти, а также на Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций (клеи, уплотнители, шланги, прорезиненные ткани). Эпоксидные смолы используются в качестве герметизирующих, пропитывающих, заливочных, связующих материалов для изготовления штампов, форм, инструм. оснастки и т.п. во мн. обл. техники. Поставляются практически во все регионы СНГ, а в РБ на Уфимское моторостроительное производственное объединение, Уфим. з-д текст. стекловолокна, Уфимское приборостроительное производственное объединение, в "БЭТО". 
Из малотоннажных П.м. производятся перхлорвиниловая смола, используемая в лакокрасочной, обувной и галантерейной пром-сти, стиромаль - в произ-ве П., бустиран (модификация стиромаля) - для изготовления печатных плат, олигоизобутилены - при получении присадок к маслам и топливам, полидиметилдиаллиламмонийхлорид - в медицине, в произ-ве бумаги, для очистки сточных вод и др., вырабатываются также синтетическая гуттаперча, пентапласт и низкомолекулярный диеновый каучук. 
Помимо П. и П.м. в РБ производится ряд добавок, необходимых для получения полимерных изделий: пластификатор диоктилфталат (Стерлимакское ПО "Авангард"), фенольные антиоксиданты (СНХЗ), техн. углерод (АО "Туймазытехуглерод"), белая сажа (Стерлитамакское производственное объединение "Сода") и др. Развитие полимерной отрасли пром-сти в РБ в соотв. с общей тенденцией, существующей в мир. практике, идет по пути создания модификаций П.м. с новыми функциональными возможностями и для применения в экологически чистых отраслях нар. хозяйства. 
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