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1.Открытие гальванопластики

Начало гальванопластики в России, как и во всем мире связано с именем Б.С.Якоби. 
 Открытие гальванопластики уходит корнями его в опыты  с гальваническими элементами, которые он проводил еще в Дерпте. В 1836 г. будучи профессором гражданской архитектуры Дерптского университета, он разработал конструкцию медно-цинкового гальванического элемента. 
Элемент включал медный цилиндр (катод) с раствором медного купороса и цинк (анод), опущенный в раствор хлористого натрия или аммония, причем растворы были разделены полупроницаемой перегородкой в виде бычьего пузыря. При действии такого элемента цинк переходил в раствор, образуя соответствующие соли, а медь выделялась в металлическом состоянии (восстанавливалась на катоде) в виде плотных листов медного осадка, которые легко отделялись от цилиндра (катода).
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Чертеж, приложенный к письму Б.С. Якоби Н.И. Фуссу

(Z- цинковая пластинка , К - гравированная медная пластинка, D -соединительная проволока) 

4 октября 1838 года Б.С.Якоби официально сообщил о своем изобретении в письме к секретарю Санкт-Петербургской Академии наук П.Н.Фуссу. К письму была приложена гальванопластическая копия гравировальной доски, на которой был изображен двуглавый орел. Под орлом помещалась надпись, составленная женой ученого: «Великое великим парит и осеняет». В этом письме сообщалось о сделанном Б.С. Якоби открытии: 
"Ваше превосходительство. 

Позволю себе передать при сем искусственное гальваническое произведение с покорнейшей просьбой соблаговолить представить его Академии как доказательство, что гальванизм не только в состоянии приводить в движение машины, но имеет также свою эстетическую или, вернее, художественную сторону. Что не удалось многократным стараниям медно-гравюрного искусства - производить рельефно вырезанные металлические доски, то сумело совершить тихое творчество природы. "
Следует отметить содержащееся в письме Б.С.Якоби описание приложенных образцов, один из которых оказался «неудачным» :
"При чистке гальванических приборов мне не раз случалось замечать, что осадившаяся на медном полюсе медь могла быть снимаема в совершенно связных пластинках, в роде того образчика, который я позволил себе при сем приложить. В то же время я замечал и то обстоятельство, что на этих осажденных медных пластинках воспроизводились в обратном виде все случайные шероховатости, следы молотка, напилка и т.п. Это было действительно любопытно, так как свидетельствовало о большом спокойствии и постоянстве означенного молекулярного действия. Засим уже, понятно, должно было явиться, так сказать, само собою, желание испытать, что станется с гравированной медной пластинкой, если ввести таковую в вольтаическую комбинацию вместо обыкновенной пластинки. 

Результат оказался, как можно было ожидать, благоприятным в отношении резкости и точности воспроизведенных линий, но неблагоприятным в том отношении, что не удалось в целости отделить нарощенный осадок от гравированной медной пластинки. Можно было получить только отдельные обломки, причем портилась и гравированная медная пластинка. Такую испорченную медную пластинку я позволил себе тоже приложить, так как весьма возможно, что подобная пластинка, пожалуй, представит еще более научного интереса, чем другая, вполне удавшаяся и вделанная в красивую рамку художественная пластинка. У первой именно нарощенный осадок так плотно соединился с оригинальной медной пластинкою, что невозможно разъединить их, и они оказываются в такой полной связи, какая могла бы иметь место только при сплавке". 

Это замечательное наблюдение Якоби о возможности получения осадков прочно сцепленных с основой имеет исключительное значение, оно открыло возможности для развития гальваностегии. 

В «Санкт-Петербургских ведомостях» 24 декабря 1838 г. впервые было напечатано краткое сообщение об изобретении Якоби, оно было переведено на немецкий язык и 29 декабря 1838 г. опубликовано в «Санкт-Петербургской немецкой газете». Выдержки из этих газет были помещены в некоторых английских, французских и немецких газетах. В частности. 4 мая 1839 г. работы Якоби были опубликованы в английском журнале «The Athenanem».

2.Развитие гальванопластики

Книга Бориса Семеновича Якоби «Гальванопластика или способ по данным образцам производить медные изделия из медных растворов помощью гальванизма» была издана уже в 1840 г. Через несколько месяцев она вышла в Европе. Книга пользовалась большим успехом и вызвала большой интерес в практических исследованиях. Она стала настольной книгой для многих естествоиспытателей занимавшихся гальванопластикой и электроосаждением металлов. Он получил высокие оценки за свой труд от Гумбольдта, Фарадея, Берцелиуса, Эрстеда и многих других. На протяжении более тридцати лет Якоби был неоспоримым научным авторитетом в области гальванопластики и электроосаждения металлов. Помимо собственных работ, он руководил исследованиями своих многочисленных учеников, его советами пользовались другие исследователи, предприятия, он оказывал содействие изобретателям и любителям-гальванопластикам.
И за небольшой промежуток времени в развитии гальванопластики был сделан большой шаг, были усовершенствованы и улучшения в методы электроосаждения металлов и даны новые ветви развития.

В 1839 г. Э.Ленц использовал предложение Якоби и для изготовления оригиналов стал применять воск, покрытый тончайшим порошком графита. В августе того же года Э.Ленц демонстрировал в Академии Наук несколько выпуклых медных медальонов, снятых с восковых оригиналов. «Образцы, представленные г.Ленцом, возбудили удивление Академии». Э.Ленц и Б.Якоби работали совместно и в других областях; они исследовали электромагниты и впервые дали методы их расчета.
Сын академика Ленца – тоже физик, профессор Р.Ленц также работал совместно с Якоби. Изучая поглощение газов электролитическим железом, обнаружил, что твердость и хрупкость осадков зависит от количества поглощенного ими водорода. При нагревании хрупкость осадков исчезала. По-видимому, это одна из первых работ, посвященных наводороживанию и водородной хрупкости при электроосаждении металлов, в частности железа.

Бриан один из первых в России в 1842 г. разработал процесс золочения из железистосинеродистого электролита.

Евреинов также одним из первых в России в 1842 г. разработал способ серебрения.
П.Багратион изучал процесс золочения из железистосинеродистых электролитов. В 1843 г. Багратион в присутствии Якоби провел показательные опыты по золочению, используя изобретенную им гальваническую батарею. 

Князь В.Ф.Одоевский занимался экспериментами в области гальванопластики и в 1844 г. написал книгу «Гальванизм в техническом применении».В этой книге был описан способ гальванического кобальтирования.
О гальваническом покрытии железа цинком, как о средстве, предохраняющем от ржавчины, сообщалось в одной из газетных статей еще в 1844г. 

Процесс латунирования был предложен Якоби еще в 1844 г.

Оловянировании было открыто в 1867 г.
Впервые в крупных масштабах в 1879 г. начали применять никелирование.

Это лишь малая часть примеров свидетельствующие о большом интересе и развитии гальванопластики.В распространении практических знаний и в подготовке специалистов по гальванопластике и гальванотехнике особенно заметная роль в ту пору принадлежала первому в своем роде учебному заведению. В начале 1840-х годов в Петербурге на Васильевском острове в здании Министерства финансов при работавшей там Рисовальной школе был устроен гальванопластический класс, в котором каждый желающий мог на практике усвоить сущность изобретения. Руководил этим классом друг Якоби Федор Карлович Вернер. Открыт был гальванопластический класс 12 августа 1842 г. Курс обучения продолжался до пяти недель. Б.С. Якоби прочитал в этой школе 12 лекций, завершив свой курс 2 апреля 1843 г. Вообще говоря, количество учеников в школе было небольшим - не более 10. Но на лекции Якоби собирался чуть ли не весь Петербург. Побывало на них 1698 человек. Кроме Якоби в школе преподавали ее руководитель Ф.К. Вернер, Василий Газенбергер и  Петр Карлович Клодт. В программе гальванопластического класса видное место отводилось золочению и серебрению. Эти процессы представляли существенный интерес для многочисленных в то время мастерских. Начиная с первого же «курса», программа обучения всегда завершалась практическими занятиями, которые проводили два добровольных преподавателя: зубной врач Бриан – по золочению и майор М.Г. Евреинов – по серебрению.
Так на протяжении всего XIX века активно развивалась и совершенствовалась гальванопластика.
3.Применение гальванопластики.

Практическое использование гальванотехники началось вскоре же после ее открытия. В России сразу же после открытия Якоби проявили большой интерес к гальванопластике. В начала 1840-х годов многие в Петербурге занимались разработкой вопросов различного технического применения гальванопластики. Наибольшее внимание в первые годы уделялось усовершенствованию технологии копирования «круглой» скульптуры и применению гальванопластики в области полиграфии и художественной печати. Впервые в широких масштабах в России гальванопластика была применена в Гальванопластическом отделении «Экспедиции заготовления государственных бумаг» в мае 1839 г. По словам самого Якоби «именно здесь гальванопластика имела свое первое промышленное применение». В Экспедиции в 1839 г. была создана первая в мире производственная гальванопластическая мастерская для размножения медных стереотипов. Внедрение гальванопластики в производство происходило здесь в государственном масштабе. Применение гальванопластических медных стереотипов позволило осуществить в России за короткий срок денежную реформу. Уже 2 января 1840 г. были выпущены в обращение новые депозитные билеты, печатавшиеся при помощи этих стереотипов. В ЭЗГБ гальванопластика применялась не только в полиграфии, но и для изготовления художественных изделий. Только за первые 20 лет работы в ЭЗГБ было осаждено около 10 тонн меди.                                                                                                                                  
  В 1839 г. по просьбе начальника Военно-топографического отдела Главного Штаба генерал-лейтенанта Ф.Шуберта под наблюдением Якоби был изготовлен аппарат для постановки опытов по применению гальванопластики для печатных карт.                                                                                                                     

Наиболее активно гальванопластику использовали в полиграфии. На эту область использования открытия, как мы уже говорили, указал сам изобретатель. В числе его первых гальванопластических произведений был комплект типографского шрифта, изготовленный им в сентябре 1839 г. Якоби указал также пути к применению гальванотехники в репродукционных процессах, изготовив гальванопластическую копию дагерротипа "Берега Невы". 

В 1844 г. М.Лейхтенбергский, при ближайшем участии Якоби открыл «Гальванопластическое, литейное и художественной бронзы механическое заведение» - один из первых гальванических заводов в России, в котором получили широкое промышленное применение процессы элктроосаждения меди, золота и серебра. Здесь впервые были созданы крупные заводские цеха металлопокрытий и гальванопластики, предложено первое промышленное оборудование, осуществлены гальванические процессы в широких промышленных масштабах. Гальванопластическим способом с применением медно-чеканной техники были выполнены статуи, гирлянды цветов и плоды, фигуры апостолов и ангелов, барельефы и головки херувимов для уникального в архитектурном и художественном отношениях Исаакиевского собора в Петербурге, медные кони для Большого театра в Москве, которые и сейчас его украшают, статуи и барельефы Эрмитажа и Зимнего дворца в Петербурге. На заводе были проведены также грандиозные работы по меднению, золочению, а также по серебрению. Гальванопластика применялась и при строительстве храма Христа Спасителя.  Купола и крыша храма Христа Спасителя были покрыты гальваническим золотом в гальваническом цехе М.Лейхтенбергского. 

Как мы видим развитие и применение гальванопластики в нашей жизни сыграло большую роль.
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