АСФАЛЬТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
АСФАЛЬТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ,  установка для приготовления асфальто​бетонных и других битумоминеральных сме​сей из песка, щербня, минерального порош​ка и битума. Основные  элементы  АСФАЛЬТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ:   сушиль​ный барабан для просушки и нагрева песка и щебня до заданной температуры; сме​сительный агрегат, в котором производится сортировка просушенного песка и щербня но фракциям (например,  5—15 мм и 15 — 40 мм), дозирование компонентов в соответствии с заданным составом смеси и перемешивание минеральных составляю​щих с битумом. Применяют АСФАЛЬТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ с верти​кальной (башенные) и горизонтальной (партерные) схемами движения минераль​ных материалов. По способу перемешива​ния различают  АСФАЛЬТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ с мешалками периодическим  и непрерывным  действия. На рис. приведена технологическая  схема приготовле​ния смеси   в   АСФАЛЬТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕ башенной   конструкции.
