Приложение 8

Бумага

Историческая справка.

Китайские летописи сообщают, что бумага была изобретена во II веке Цай Лунем. В VI—VIII веках производство бумаги существовало в Средней Азии, Корее, Японии и других странах Азии. В XI—XII веках бумага появилась в Европе, где вскоре заменила животный пергамент. С XV—XVI веков, в связи с введением книгопечатания, производство бумаги быстро растёт. Бумага изготовлялась весьма примитивно — ручным размолом массы деревянными молотками в ступе и вычерпкой её формами с сетчатым дном.

Большое значение для развития производства бумаги имело изобретение во второй половине XVII века размалывающего аппарата — ролла. В конце XVIII века роллы уже позволяли изготавливать большое количество бумажной массы, но ручной отлив (вычерпывание) бумаги задерживал рост производства. В 1799 Н. Л. Робер (Франция) изобрёл бумагоделательную машину, механизировав отлив бумаги путём применения бесконечно движущейся сетки. В Англии братья Г. и С.Фурдринье, купив патент Робера, продолжали работать над механизацией отлива и в 1806 запатентовали бумагоделательную машину. К середине XIX века бумагоделательная машина превратилась в сложный агрегат, работающий непрерывно и в значительной мере автоматически. В XX веке производство бумаги становится крупной высокомеханизированной отраслью промышленности с непрерывно-поточной технологической схемой, мощными теплоэлектрическими станциями и сложными химическими цехами по производству волокнистых полуфабрикатов.

Современное понятие.

Бумага (предположительно, от итал. bambagia «хлопок») — материал в виде листов для письма, рисования, упаковки и т. п., получаемый из целлюлозы: из растений, а также из вторсырья (тряпья и макулатуры).

Бумагой и картоном называются материалы, изготовленные из специально обработанных растительных волокон древесной целлюлозы, связанных между собой в листовую форму. Условно листовой материал, имеющий массу 1 м2 до 250 г , относят к бумаге, свыше 250 г - к картону

Классификация. 

Все многообразие видов бумаги подразделяют на классы, из которых основными являются бумага для печати, декоративная, для черчения и рисования, электротехническая, упаковочная, оберточная, светочувствительная и др. 

К числу основных показателей, характеризующих свойства различных видов бумаги, относятся толщина или объемная масса, зольность, степень проклейки, гладкость, белизна, прозрачность, сопротивление разрыву, излому, вдавливанию, деформация при намокании, впитывающая способность и др.

Традиционно бумага для печати классифицируется по назначению исходя из основных способов печати. Известна бумага для высокой, офсетной и глубокой печати. Эти виды используются и для "производных" способов печати - флексографского, трафаретного, типоофсета, сухого офсета и др. 
Существуют специальные виды бумаги, применяемые в печати без вещественной печатной формы (электрофотографические, электростатические, струйные, термографические и другие способы). 
Кроме назначения по способам печати, бумага различается по содержанию в композиции волокнистых полуфабрикатов. Это не всегда важно для потребителя - определяющими для него являются качество и цена. Но в ряде случаев необходимо знать соотношение в бумаге целлюлозы и древесной массы или учесть, что бумага изготовлена из макулатуры. 
Третий условный уровень предлагаемой классификации состоит в различиях по виду поверхностной обработки. В зависимости от нее печатные и функциональные свойства бумаги могут существенно различаться. 
Наконец, четвертый уровень определяет отделку бумаги в диапазоне от наиболее гладкой и сомкнутой ее поверхности при суперкаландрировании до наиболее рельефной у тисненой бумаги.

В Западной Европе принята система условных обозначений марок бумаги для печати в зависимости от композиции: по виду используемых полуфабрикатов, обработки и отделки поверхности.

Состав.

Технологическая схема производства бумаги (картона) состоит из следующих процессов: приготовление бумажной массы, изготовление бумаги на бумагоделательной машине, резке и упаковке.Для изготовления бумаги и картона применяют два вида машин: плоскосеточные - для бумаги и круглосеточные. - для картона.

Для приготовления бумаги нужны растительные вещества, обладающие достаточно длинным волокном, которые, смешиваясь с водой, дадут однородную, пластичную, т. н. бумажную массу. Полуфабрикатами для производства бумаги могут служить:

· древесная масса или целлюлоза;

· целлюлоза однолетних растений (соломы, тростницы, конопли, риса и других);

· полуцеллюлоза;

· макулатура;

· тряпичная полумасса;

· для специальных видов бумаги: асбест, шерсть и другие волокна.

Применение.

· Для письма и печати (книги, журналы, газеты, тетради)

· Отделочный материал (обои)

· Поделочный материал (оригами, папье-маше)

· Упаковочный материал (фантики, конвалюты, мешки, коробки)

· Чистящий материал (туалетная бумага, салфетки)

· Фильтрование
· Изолятор при производстве конденсаторов
· Подложка для нанесения химических реактивов (фотобумага, индикаторная бумага, наждачная бумага).

