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История витража

 
Для обозначения мозаики расписных оконных стекол, называемой у нас витражами, в европейских языках нет единого по форме и однозначного по содержанию термина. При наименовании этих произведений (например: stained glass windows, painted glass - в английском языке; Glasgemalde – в немецком) описательными понятиями пользуются далеко неслучайно. Их смысл указывает на то, что производство витражей как самостоятельный вид декоративно – прикладного искусства появилось в сравнительно недавнее историческое время. И только французский термин  '' vitrail'', от которого происходит  и наше название ''витраж'', содержит в своей основе латинское слово vitrum, указывающее на предысторию этого вида искусства. 

Первые сведения об использовании стекла в отделке общественных зданий мы находим в трактате Плиния Старшего '' Naturalis historia  . Подробно излагая историю искусства создания павиментов ( наборных полов, в основе которых лежат живописные картины ), Плиний отмечает, что только в его время, то есть не ранее последней четверти  I века до н. э., '' вытесненные с земли павименты перешли на своды, уже из стекла ''. Позднее в литературе имеются лишь отдельные упоминания об использовании цветного стекла в оконных переплетах. Они относятся к IV – VII векам и происходят из Византии. Первые прототипы средневекового витража, обнаруженные в церквях монастырей Джарроу и Монкуирмот на северо- востоке Англии, датируются 7 веком. Здесь уже использованы орнаментальные и фигурные стекла, хотя и не окрашенные. Возможно,старейшим из дошедших до нас фрагментов витражей с полноценной росписью является голова из лоршского монастыря (ныне хранится в музее земли Гессен в Дармштадте). Датируют этот фрагмент по – разному, однако, вероятнее всего, он был создан во второй половине 9 века. 


К 1140 – 1144 годам относятся витражи церкви Сен – Дени близ Парижа, сохранившиеся до наших дней лишь во фрагментах. Художественная школа, находившаяся при монастыре Сен – Дени, развивалась под руководством министра короля Людовика VII – аббата Сугерия. Для поднятия престижа королевской власти  Сугерий предпринял строительство собора Сен – Дени, служившего усыпальницей французских королей. Для украшения собора он пригласил крупнейших мастеров своего времени, которые значительно расширили круг сюжетов, традиционно использовавшихся в композиции витражей. Заимствованные из Библии, эти сюжеты давали простор для творческой фантазии художников. В Сен – Дени соединились элементы и мотивы, которые мы теперь считаем характерными признаками готического искусства, став основной для возникновения нового стиля – готики.  

Прозрачность  строений готической архитектуры привела к практически полному исчезновению сплошного пространства стен, а тем самым – и  главного носителя живописных изображений, использовавшихся в романском искусстве. Компактное стенное пространство романской эпохи преобразовалось в готическую просвечивающую систему колонн и окон. Первыми соборами, построенными в готическом стиле, были Нотр – Дам в Париже и Кентерберийский собор. В ходе многочисленных перестроек  в Кентербери хоры часовни Святой Троицы, апсида и усыпальница Томаса Бекета  получили новые большие окна, заполненные историческими сюжетами. В усыпальнице впервые в средневековом искусстве были созданы повествовательные описания современных событий.  


Наивысшего подъема витражное искусство Франции достигло в  XIII веке. Главный центр производства  расписных стекол переместился в Шартр, где образовалась самостоятельная школа мастеров. Известно, что только за первую половину XIII века художниками этой школы были изготовлены витражи более чем для 200 готических окон. Эти данные свидетельствуют о размахе деятельности и популярности шартрских мастеров. Шартрская школа в начале XIII века играла ту же роль, что Сен – Дени в XII столетии.        
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Классический витраж
Новшества в технике витража
Последующие годы вносят в технику витража немаловажные новшества. Широкое распространение получает прежде всего прием "grisaille" (гризайль) - от французского слова "gris" (серый). Он состоит в нанесении рисунка одной краской, черной или коричневой, во всех тональных переходах, от темного до светлого. Для коричневого цвета применяется уже известный нам шварцлот, в качестве черной краски используются подобные же составы, содержащие смесь различных металлических окислов. Принципиально эти краски ничем не отличаются от обычных, применяющихся для живописи по стеклу и фарфору.
В манере "гризайль" исполнялись на стекле сложные орнаментальные композиции, напоминавшие узоры на тканях или коврах. Иногда они оживлялись введением отдельных ярких, красочных пятен. Не меньшее значение в развитии витражной техники имело и второе нововведение - изобретение так называемой желтой серебряной краски для стекла (Kunstgelb или Silbergelt).
Как указывалось выше, существует особая группа красителей стекла, которая характеризуется тем, что соответствующий металл, вызывающий окраску, не растворяется в расплавленном стекле полностью, а распределяется в нем в виде мельчайших частичек, образуя так называемый "коллоидный раствор". Золото и медь дают такие коллоидные растворы красного цвета (золотой и медный рубин), а серебро - желтого.

Техники витража

Тиффани – Особая техника изготовления витража, известна уже более ста лет, - техника Тиффани. Название она получила по имени Луи Комфорта Тиффани - американского ювелира, который её изобрёл. Применение в качестве основы для витража листового стекла делает возможным делать его в стеклопакетах с соблюдением всех технологических норм. Согласитесь, иногда просто необходимо закрыть неприглядный вид из окна или обыграть его с помощью полупрозрачного рисунка. Основой для витража может быть не только силикатное, но и акриловое стекло, что значит, снижает вес. Поэтому, такие витражи часто используются для оформления подвесных потолков. В-третьих, этот способ, позволяет создавать любую пластику линий в рисунке. И, наконец, такой витраж в два раза дешевле классического.
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Классический – Для изготовления классического витража используют силикатное стекло разной фактуры, причём от её богатства зависит преломление солнечных лучей и то, как будет выглядеть витраж в разное время суток. Роспись с обжигом при высокой температуре (+350 С) гарантирует витражу долговечность: такие краски не утратят своей яркости  даже через много десятков лет.
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Фьюзинг (спекание) – следующая современная техника изготовления витражей называется Фьюзинг (спекание). Суть этого метода заключается в том, что на целом пласте стекла собирается рисунок будущего витража из кусочков цветного стекла, стеклянных гранул, шихты, дротов и т.п. Затем, стекло разогревается в специальной печи до температуры 850 градусов и спекается в цельный пласт. Не смотря на трудоемкость изготовления, витражи, выполненные по технологии фьюзинг, могут иметь различную форму, толщину и фактуру. Это позволяет использовать их в качестве различных эффектных элементов интерьера: в виде перегородок, вставок в стене, в качестве столешницы. Выглядят такие витражи современно и эстетично, и пользуются заслуженной популярностью. Особенно нужно обратить на них свое внимание почитателям в интерьере постмодернизма и хай-тека.
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Мозаичные витражи - собираются из цветных стекол и имеют вид геометрического и растительного орнамента или коврового узора. Для мозаичных витражей часто применяется инкрустация из готовых литых стекольных розеток. Кроме овладения техникой резки стекла, гнутья и пайки свинцовых жилок, мастер должен иметь представление о цвете и свете, уметь подбирать стекла по цветам и оттенкам в зависимости от расположения проема, намеченного для установки витража.
 Живописные витражи - могут быть орнаментальными или сюжетными, но преимущественно в виде сочетания данных видов. Полированное зеркальное стекло для этой цели малопригодно, так как краски плохо кроют его. После обжига стеклянной картины, краски спекаются со стеклом и представляют как бы одно целое. Любая живопись на стекле спекающимися красками во многом уступает про чистоте и яркости цветов и светопроницаемости витражам, сделанным из цветных стекол, окрашенных во время их изготовления. При росписи стекла, несмотря на то, что после обжига оно представляет одно целое с расплавленными красками, остается тончайшая пленка вроде патины, образующейся на поверхности металлических изделий в результате их окисления.

Кастинг - Данная технология также известна под названием муранское стекло. Для отливки витражей используют форму из метала с рельефными углублениями. Расправленное цветное стекло заливают в формы, которые определяют силуэт и объём. Кастинг отличается от фьюзинга тем, что металлические рельефные формы придают фрагментам витража не толоко силуэт, но и объём. Также существуют экспресс-витражи,когда цветные фрагменты наносят на стекло при помощи ярких плёнок, лаков, лавсановых покрытий и других материалов. Витраж называется плёночным, если на  стекла  монтируют самоклеющиеся плёнки, имитирующие цветное стекло, а стыки плёнок с обеих сторон закрывают лентой, напоминающей медную или свинцовую протяжку. 
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Узорчатые витражи - собираются из кусков прозрачного бесцветного стекла с фактурной узорчатой поверхностью. Сборка в виде узора или геометрического орнамента производится по заранее подготовленному рисунку. С помощью подбора стекол с различной фактурой удается создать очень привлекательные узоры. В случаях применения стекла с одинаковой фактурой рисунок или орнамент может быть получен различным расположением стеклянных деталей. В формировании узора витража большую роль играют контуры свинцового обрамления и размеры отдельных стекол.

Контурные (силуэтные) витражи - собираются из стеклянных дисков, похожих на днища бутылок, одноцветного, но чаще зеленоватого или бесцветного стекла. Эти диски укладываются горизонтальными и вертикальными рядами, промежутки между ними заполняются кусками стекла другой конфигурации, а весь набор скрепляется свинцовой жилкой.

Витраж в технике Пескоструйной гравировки на стекле и зеркале представляет собой стекло толщиной не менее 5 мм, на которое в несколько слоев нанесен рисунок. С помощью этого метода можно создать матированный рисунок или придать стеклу глубокорельефную структуру. Это позволяет делать на стекле всевозможные рисунки, надписи. В основном работы, выполненные этим методом, ассоциируются с композициями на “цветочно-виноградную тему”, также можно изображать и абстрактные фигуры. Такой витраж идеально подходит для интерьера в классическом стиле.

Стили витражей

Многообразие витражей столь же велико, сколь богата фантазия художников, создающих эскизы. Поэтому при дизайне интерьера очень важно правильно подобрать не только цветовую гамму, но и стиль витража.

Классика

Для классического витража характерны теплые пастельные и темные цвета стекол. Такой витраж будет идеально выглядеть, если установить его в оконный или дверной проем либо в качестве межкомнатной перегородки. Также классическими витражами можно оформить створки шкафов-купе. Важно, чтобы рисунок классического витража был симметричным – это могут быть цветочные мотивы или геометрический узор.
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Готика

Темно-красный, алый, золотой, зеленый, синий, фиолетовый – основные цвета готических витражей. Пурпурное стекло, и свинцовые рамы создают в помещении полумрак и таинственную атмосферу средневековья. Распространена и другая тематика изображения на готических витражах – бытовые сцены: труд ремесленников и земледельцев, городская и сельская жизнь, а также рыцари, короли, персонажи европейских сказок, мифологические чудовища…Готические витражи, как правило, приобретают люди, увлекающиеся историями про рыцарей.
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Модерн

Модерн обладает удивительным свойством – видеть красоту абсолютно во всем. Здесь существуют два ключевых образа – природа и женщина, именно они заявляют высокую планку «оформления» окружающей действительности. В таком витраже каждая деталь будет символична. Причудливые цветы, морская тематика, женские образы – вот основные темы витражей, выполненных в стиле модерн. Витражи, как правило, расцвечены не чистыми красками, а полутонами, поэтому они прекрасно подойдут для оформления спальной и гостиной.
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Авангард

Авангардный витраж может быть объемным, многослойным, с трехмерными деталями. Для достижения большего эффекта объема и пространственной перспективы активно используются градиентные окраски отдельных стекол. Витражное стекло с помощью специальной обработки можно делать прозрачным или матовым, глянцевым или шероховатым, сияющим, искрящимся и даже придавать ему эффект «хамелеон». Помещение с таким витражом автоматически переводится в разряд ультрамодных.
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Витражный словарь

Кабошон - рельефная фигурная вставка, в основном прозрачная, часто прессованная или отлитая  в форму, внешне напоминающая каплю воды или стеклянную пуговицу. Витражный кабошон может напоминать полусферу с бортиком для крепления в оправу.

Нацвет - тонкий слой цветного стекла, лежащий на более толстом (обычно бесцветном) в цельном изделии. Нацвет изготавливается при «горячем» формовании. Снятие этого слоя позволяет получать очень контрастный, силуэтный рисунок: белый на цветном фоне или наоборот.

Рюмочная плитка -  специально изготавливаемая для сборки витража декоративная деталь в виде плоского круга с характерными неровностями. Внешне часть ноги рюмки и детали витража почти не отличаются.


Транспарант (транспарантные или транспарентные стекла) – прозрачная живопись на стекле, которая воспринимается на просвет.

Транспарантная живопись – это, как правило, живопись по матовому стеклу безобжиговыми составами, либо масляной или темперной краской.

Шебеке или панджара – ажурная решетка, являющаяся оконным переплетом, вырезанным, как правило, из камня или  дерева. Часто с разноцветными стеклами.

Эрклез – декоративная вставка в витраж в виде небольшой глыбки из более толстого стекла с поверхностью в виде сколотых граней. Такие вставки вырезаются из стекла, затем обтесываются специально заточенным инструментом.

Словарь терминов

Авангардизм (от фр. avant-garde- передний край, передовой отряд) - понятие, определяющее экспериментальные, новаторские начинания в искусстве 20 в.на разных этапах в качестве первооткрывателей выступали разные направления, к примеру, кубизм, экспрессионизм, сюрреализм.

Витраж (фр. vitage, от vitre- оконное стекло) - произведение декоративного искусства, выполненное из разного расписного стекла, рассчитаное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения оконного проема в архитектурном сооружении. Витражи широко распространенные в готических соборах 13 -15 вв. состояли из разнообразных по форме стекол  свинцовыми обрамлениями. Изображение наносилось сначала непрозрачной коричневой краской (предназначенной для контуров и других линейных элементов) и просвечивающей  серой; с 14 в. дополнительно применялась техника выскабливания по специально покрашенному разноцветному стеклу. В 20 в. распространилось производство витражей из бесцветного стекла.

Возрождение Ренессанс(от фр. Renaissance - Возрождение)-эпоха расцвета культуры в странах Западной Европы 15-16 вв. В своей классической форме культура Возрождения развивалась в городах Северной и Средней Италии, являвшихся крупнейшими центрами, опираясь на  памятники  античного искусства в большом количестве сохранившиеся на территории Италии. Термин «Возрождение» означает возрождение традиций античной культуры.

Готика (от ит. gotico, Фр. Gothipue - свойственным готам, готический) - стиль западноевропейского искусства 2-ой половины 12 - 15 вв. развивалась в типично феодальных государствах, как Франция и Германия. Искусство готики находилось под сильнейшим воздействием Церкви, вместе с тем  в нем уже отчетливо появляется интерес к живым природным формам, к  внутреннему миру человека.

Классицизм (фр. classicisme) - художественное направление в европейском искусстве 17 - 19 вв., возникшее в эпоху окончательного формирования в Европе мощных централизованных национальных монархий, имевшие образцом античное искусство и традиции Высокого Возрождения. 

Модерн (фр. moderne - современный) - стиль в европейском и американском искусстве конца 19 - начале 20 в. Теоретики модерна -бельгийский архитектор Хенри Ванде Велде и английский архитектор и декоратор Уильям Моррис - выдвинули утопическую идею преобразования окружающего мира посредством красоты, то есть средствами искусства. Принцип синтеза искусств способствовал возникновению оригинальной  и яркой эстетики модерна. Основой синтеза виделась архитектура, обнимавшая все прочие виды искусства.
Программное обеспечение и литература
1. Справочник школьника. История мировой культуры. Составители Ф.С. Капица, Т.М. Колядич – М.: Филолог. об – во «Слово», Центр гуманитарных наук при ф – те журналистики МГУ им М.В. Ломоносова, ТКО «АСТ», 1996

2. Изобразительное искусство. Музыка. – М.: Современник, 1998. – 237 с.: ил. – (Словари школьника).

3. Журнал «Blizko» ремонт. (Екатеринбург), № 47 - 2008, № 49 -2008

4. Интернет ресуры

5. Программы Microsoft Word (текстовый редактор),  Power Point (презентация)

PAGE  
13

