Введение.  

Человечество в большом долгу перед овцами. В течение нескольких тысячелетий благодаря этим животным люди были сыты, имели кошму, одеяла, ковры, бурдюки, упряжь, многие другие нужные вещи, всего не перечислишь. Как ни практичны, ни нарядны синтетические ткани, мы по- прежнему отдаём предпочтение чисто шерстяным. Они теплы, хорошо носятся,легки, гигиеничны, приятны на ощупь и красивы. 
Но ещё задолго до того, как начали классифицировать ткани и производить пригодные для ношения на себе волокна из каменного угля, нефти и газа, — людям тоже иногда хотелось выглядеть понаряднее. Поэтому они шли на всяческие ухищрения, проявляли смекалку и наблюдали за поведением растений и их склонностью отдавать цвета. Результатом таких наблюдений стало появление большого числа разнообразных красителей. Кстати, растения были не единственным поставщиком красящих веществ — некоторые краски делали из раковин и насекомых. Получалось неплохо, обходилось без линьки, но стоило многих усилий и капиталовложений. К примеру, пурпур, пользовавшийся спросом у особ королевских кровей, получали из ракушек. На небольшой отрез ткани собирали их тысячами. Другой интересный пример — кармин. Эту яркую красную краску получали из кошенили — представителя группы маленьких, но довольно зловредных по отношению к растениям насекомых кокцид. Кстати, про отличные красящие свойства кошенили было известно уже очень давно. Еще в 3 веке до н.э. цари и императоры, бывало, обменивались подарками в виде багряного цвета шерсти, выкрашенной именно такой краской.
19-й век стал веком анилина. Один за другим химики синтезировали его в угоду анилино-красочной промышленности. От дорогого натурального сырья, что вполне очевидно, теперь можно было отказаться. Что и сделали. Но прошло время, и ретроинновации заявили о себе в который раз. Устойчивость к свету и выгоранию, безвредность для человека — кармин и другие натуральные красители снова привлекли внимание человека. И не только как узкоспециальные красители для, например, пищевых целей и парфюмерии, но и как естественный, хоть и довольно редкий в наши дни, источник натурального цвета. 

Итак, займём красок у природы! Окинем взором окрест. Как сочны, ярки они на летней лужайке, лесной поляне, в огороде, палисаднике… грустно, когда по осени всё это буреет, сморщивается, блекнет. Мы предлагаем вам «остановить» увядание растений, перенести их цвета на пользу себе при крашении шерстяной пряжи.
Предварительная обработка

Чтобы получить, ровный блестящий оттенок, окрашиваемый материал надо предварительно очистить, - плохо выстиранная пряжа или ткань окрашиваются неравномерно. Как для стирки, так и для окраски нужна эмалированная посуда. Алюминиевая, медная и железная посуда меняет оттенок краски, так как в ней при использовании протравочных веществ происходят химические реакции. В некоторой степени меняет оттенок краски и чугунная посуда. Шерсть удобнее всего красить в волокнах. Если красят пряжу, то ее сматывают в мотки примерно по 100 г каждый, мотки не туго перевязывают в 3-4 местах хлопчатобумажной или льняной ниткой. Для стирки одного килограмма материала берут примерно один кусок хозяйственного мыла, мелко режут и растворяют в небольшом количестве горячей воды. Мыльный раствор выливают в теплую воду и взбивают пену. В этой воде стирают пряжу, слегка отжимая и переворачивая мотки. Если тереть и выкручивать материал, то он может сваляться. Отжим ткани вытягивает пряжу и оставляет складки на материале, которые не всегда можно отпарить. Мыльный раствор меняют обычно 2-4 раза, пока пена не будет оставаться. Моющий раствор должен быть теплым, - в слишком горячей воде материал темнеет. 

Протравка

Для закрепления красителя на ткани понадобятся закрепители. Чаще всего используются медный купорос, сернокислое железо, дихромат калия, алюмоаммониевые квасцы. 
Существуют  три способа протравки – до крашения, вместе и после крашения. Для первого и последнего способа необходимая пропорция закрепителя  рассчитывается исходя из веса сухой шерсти и составляет 3 литра раствора на каждые 100 гр. шерсти.  Содержание соли в растворе не должно превышать 1-2 процентов. Чтобы рассчитать вес сухой соли, которую нужно развести в воде прибегаем к простой  формуле: 30л/кг = 100%, Хл/кг = 1%, где 30л\кг это полный объем соляного раствора, а Х требуемое количество соли для раствора. 
Закрепление  до и после крашения происходит обычно при низкой температуре, не превышающей 40-50 градусов, в течении 30 минут, для большей восприимчивости пряжи ее необходимо хорошо промешивать в течении всего времени протравки и крашения. Второй способ, одновременный с крашением проще и состоит в добавлении в красильную ванну соли необходимого для получения 1-2% раствора. Нельзя добавлять сухую соль в красильную ванну если туда уже запущена пряжа, промес воды будет неодинаковый и на пряже могут появиться разводы. Нитки сначала достают, затем засыпают соль, потом вновь опускают пряжу

Подготовка сырья

Сырье для окраски измельчалось, выдерживалось в холодной воде 10-12 часов, а затем вываривалось, при помешивании  при температуре 70-90 градусов около двух часов с добавлением чайной ложки соды на литр воды. В процессе таких манипуляций краситель постепенно перейдет в раствор, который и нужно использовать для окрашивания. Если вода жесткая, краситель может отделиться и выпасть в осадок.. Отвар остужался и жидкость с извлеченным красителем процеживали через марлю. Осадок заливали еще раз 1 л воды и варили 1 час. Оба раствора смешали и употребляли для крашения. Растения, распространённые в средней полосе России, и получаемые из них красители перечислены в Приложение 1
Крашение
 Очищенный раствор красителя ставится на огонь и после начала кипения в него опускается предварительно замоченная или заквасцованая пряжа. Шерсть красится в течении одного часа при постоянном помешивании, Связано это прежде всего со структурой ткани и ее восприимчивости к крашению. Помешивать необходимо для того, чтобы раствор постоянно обволакивал всю ткань, а не ее части и чтобы ткань не пригорала к днищу бака, где температура выше и соответственно выше возможности к обмену красителем. Несоблюдение этих правил может привести к образованию пятен на ткани. 
Ваша ткань будет окрашиваться до тех пор, пока не будет достигнут баланс красителя между раствором и тканью, весь краситель не сможет перейти в первый раз на ткань, поэтому простое крашение всегда будет многоэтапным, достигнуть насыщенного цвета можно только при многократном крашении. 
После покраски ткань необходимо сполоснуть (не стирать!) в холодной воде в корыте или ванне и повесить сохнуть.
Из приведённых в Приложении 1 рецептов были использованы следующие: 
	№ образца
	Красящее сырьё
	Закрепление
	Полученный цвет

	1
	Осина – опавшие листья
	Во время крашения – сернокислое железо
	Жемчужно – серый

	2
	Клён – опавшие листья
	До крашения – сернокислое железо
	Черный

	3
	Дикая яблоня – опавшие листья
	До крашения – медный купорос
	Жёлто-коричневый

	4
	Берёза – листья
	После крашения – дихромат калия
	Оливково-зелёный


Устойчивость красителей

Обычно волокна, окрашенные естественными растительными красителями, не линяют. Но бывает, что на солнце их цвет выгорает. Цвет может измениться также от применения стиральных порошков, особенно в горячей воде. При пользовании мылом цвет шерстяных окрашенных изделий остаётся неизменным.  

Для доказательства устойчивости полученной окраски образцы, связанные из окрашенных ниток были постираны стиральным порошком, часть – мылом при температуре, оптимальной для шерсти (400). Стирка повторялась 5 раз. Результаты этого опыта убедительно доказывают устойчивость цвета при окраске природными красителями.
Приложение 2
.

