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Тема. Камень в убранстве города

Цель работы. Цель работы – изучение истории создания памятников,  используемые  материалы. 

Задачи: 1. Изучить информацию о создании памятников, их местонахождение
              2.  Изучить  свойства материалов, использованных в их строительстве и причины их применения.

Объект изучения: памятники г. Комсомольска - на- Амуре

Предмет: история создания и применение различных природных материалов.

Гипотеза: мы считаем, что природные материалы, используемые при создании памятников, не случайны. Их применение связано с их свойствами.
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1.                                             У рода человеческого не возникало ни одной 
                                     значительной мысли, которую он не запечатлел 
                                     бы в камне. А почему? Потому что всякая идея,
                                     будь то идея религиозная или философская, 
                                     стремится увековечить себя... И как ненадежно 
                                     это бессмертие, доверенное рукописи! 
                                     А вот здание- это уже иная книга, прочная, 
                                     долговечная и выносливая.

                                                                                                   В. Гюго 
     Не будет преувеличением сказать, что природный камень был первым полезным ископаемым. Наши далекие предки из каменного века прекрасно разбирались в разнообразных горных породах и минералах и выбирали только те, которые были лучшим материалом для изготовления орудий труда и охоты. Для получения каменных скребков и ножей с обязательными для них режущими краями первобытный человек применял вулканическое стекло и кремень. Каменные топоры вытесывал из плотных диабазов, а иногда использовал для этих целей и нефритовые валуны. 
         Большое значение камня сохранилось и после освоения металлов, определивших культурное развитие человечества. В наше время он служит важнейшим материалом в строительстве и архитектуре, широко применяется в различных отраслях народного хозяйства. По сравнению с металлами камень дешевый материал и поэтому может показаться, что стоимость добытого камня невелика. Но обратимся к цифрам. В начале 80-х годов нашего века стоимость добытого строительного камня в США составила 3 063 413 тысяч долларов, тогда как стоимость меди, занимающей первое место среди металлов, 1 866 593 тысяч долларов, а следующего за ним железа 1 481 705 тысяч долларов. Примерно такие же соотношения стоимости строительного камня и металлов в других промышленно развитых странах. Как видим, экономическое значение природного камня очень велико. Но мало сказать, что природный камень важное полезное ископаемое. Он необходим различным отраслям народного хозяйства и используется по-разному.
  Строители разделяют камень на штучный и дробленый. Штучный камень после распиловки или обтески обладает правильной геометрической формой. Он разнообразен. Это стеновые блоки для возведения различных сооружений, бордюрный камень для дорог, облицовочные плиты для отделки зданий, монументный камень для ваяния скульптур, изготовления памятников, колонн и крупных архитектурных деталей. 
       В промежутках между обломками фауны много мелких пор: на их долю приходится более четверти объема камня. Окраска известняка белая, поэтому строители и архитекторы часто его называют белым камнем. Он образовался в среднекаменноугольную эпоху геологической истории (320300 млн. лет назад). Относительно мягкий и прочный (сопротивление сжатию 636 МПа) однородный белый камень легко режется и тешется, а свойственная ему вязкость предохраняет от раскалывания при ударах тесла или долота и позволяет вырезать различные фигуры и ажурные рельефы. 
К облицовочному камню предъявляются многообразные и довольно жесткие требования. В естественном залегании он должен быть малотрещиноватым, а при разработке давать крупные блоки, удобные для распиливания на камнерезных станках. А требуемый размер блоков немалый. Например, крупные блоки твердых пород гранитов, габбро, лабрадоритов должны быть длиной 0,9-2,6 м, шириной 0,5-2,3 м и высотой 0,90-1,3 м. Другое важное свойство декоративность, т.е. красивый внешний вид. А он очень изменчив, зависит и от цвета, и от рисунка камня. Декоративность непосредственно влияет на область применения камня и его цену. Для облицовки в основном используется камень светлых тонов. Темноокрашенные породы применяются реже и в основном для мемориальных сооружений. Стоимость скульптурного белого мрамора очень сильно варьирует в зависимости от его оттенка. Очень высоко ценится знаменитый белоснежный каррарский мрамор с розовым оттенком. Скульптуры из него "теплые", оставляют впечатление живых существ. А у изваяний из белого мрамора с синеватым или серым оттенком мертвый вид и соответственно стоимость такого камня гораздо ниже. 
     Облицовочный камень должен служить долго. Долговечность камней меняется в значительных пределах и для некоторых пород не так велика. Например, мрамор не начинает разрушаться иногда 20, а иногда и 135 лет, в угрожающее состояние он может прийти через 400 лет, окончательно разрушается через 1000-1200 лет. Для облицовочных плит важна способность полироваться. При очень хорошей способности к полировке поверхность камня блестит, словно зеркало. При прочих равных условиях она тем лучше, чем мельче и тверже минеральные зерна и чем однороднее минеральный состав. Полировка усиливает яркость и насыщенность цвета камня, делает его несколько темнее и лучше выделяет узор. 
Для облицовки больших плоскостей современных зданий требуется много однородного по рисунку и цвету материала. Поэтому в строительстве предпочитают недорогие камни известняк, доломит, вулканический туф и травертин, получаемые индустриальным способом. Иногда эти горные породы используют и для создания монументов. 
   В наше время возросло потребление естественного камня как облицовочного материала. В современных зданиях довольно широко распространены глухие поверхности значительной площади. Но выполненные из бетонных панелей, они не производят приятного впечатления из-за блеклых тонов и однообразия цвета. Поэтому для облицовки таких плоскостей очень широко используют такие недорогие камни, как белый известняк, травертин и вулканический туф. Вместе с тем применение в облицовке гранита, лабрадорита, габбро и других дорогих и прочных горных пород сократилось .Цвет и узор облицовочного камня мощное средство в руках архитектора для того, чтобы создавать определенное впечатление. Здание из темного габбро, гранита, лабрадорита и других подобных пород выглядит монументально. Светлый полированный мрамор, особенно если он просвечивает по краям, придает сооружению легкость и воздушность
Монументный камень родной брат облицовочного камня. От него также требуется прочность, погодостойкость и декоративность, но блочность должна быть гораздо больше. Особенно крупные блоки камня принято называть монолитами. Объем крупных блоков гранита для распиловки на облицовочные плиты должен обычно составлять не более 58 м3 (масса 1321 т) при длине до 3 м, а более крупные блоки относятся уже к монолитам, имеющим большую ценность и тщательно учитываемым. Крупные монолиты пользуются мировой славой.Монолитность камня очень важное свойство, определяющее его особое применение. Для изготовления монументов и скульптур необходимы монолиты, лишенные даже тончайших сомкнутых трещин. Ведь каждая из них представляет собой потенциально слабый участок, поэтому не только при выветривании готового изделия, но даже механической обработке камень может треснуть. Монолиты добывают из глубоких частей карьеров, где не проявилась разрушающая сила выветривания. Лучшими районами для добычи монолитов являются устойчивые части континентов щиты и платформы, где движения земной коры совершаются очень медленно и не сопровождаются развитием густой сети трещин.
Небезынтересно, как добывали гигантские монолиты в то время, когда техника была примитивной и, по существу, мало отличалась от простых механизмов античного времени. Выламывая выборгский монолит в каменоломне Пютерлакс на берегу Финского залива (1830-1831 гг.), каменотесы знали, что камень разделен трещинами на горизонтальные параллелепипеды. Переднюю часть блока называли "лицом", заднюю "хвостом", верхнюю и нижнюю поверхности соответственно верхней и нижней "постелью", боковые "заусенками". В карьере были обнажены только «лицо», верхняя «постель» и один из «заусенков». Работы по отделению монолита начались со стороны «заусенка» с проходки глубокой горизонтальной выемки по природной трещине. Затем пробурили много близко расположенных скважин, образовавших почти сплошную щель. Скважины бурились для того, чтобы ослабить сцепление монолита со скалой. Затем каменотесы перешли к работе на верхней постели кайлами выбрали паз шириной 12 см и глубиной более 30 см вдоль "хвоста" монолита. На дне паза через каждые 25-30 см пробурили скважины глубиной до 4 м. 
   После того как скалу прорезали множеством скважин, стали отрывать монолит. В каждую скважину загнали полуметровый массивный железный клин. Выстроившиеся в ряд несколько сот рабочих по сигналу одновременно били по клиньям. Вскоре вдоль паза появилась трещина, постепенно углублявшаяся. В конце концов огромная каменная призма отделилась от скалы. С помощью бревен-рычагов и лебедок монолит отодвинули и сбросили с уступа на грунт, покрытый еловыми ветками. 
Монолиты гранита незаменимы при изготовлении уникальных памятников.
 Камнем королей и Богов, считается мрамор. Множество древних памятников, построено именно из этого камня. Прихожие дворцов и соборов украшает мрамор. Мрамор украшает дома богатых людей, мраморные ванны считаются признаком богатства. В течение нескольких столетий, мрамор был главным выбором скульпторов, так как он мягкий и долговечный. Благодаря этим свойствам, из мрамора можно изготавливать различные статуэтки и вазы. 
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    Одна из наиболее эффектных по декоративности горных пород - лабрадорит, в качестве декоративно-облицовочного камня, появился в городе в начале ХХ века, в относительно небольшом количестве.
Цвет породы черный, иногда с легким зеленоватым оттенком. На ровном цветовом поле, в зависимости от угла зрения, вспыхивают достаточно крупные синие, зеленоватые, бронзовые радужные «глазки», придавая породе неповторимое очарование. Этот эффект (иризация), свойственен основному минералу, слагающему породу – плагиоклазу.
2.  Нас заинтересовали памятники города Комсомольска-на-Амуре, материал из которого они изготовлены, авторы, события, которым они посвящены. Чтобы это выяснить понадобилось посещение городского краеведческого музея, изучения литературы, посвящённой истории города, материалам различных сайтов в интернете. Большую помощь в написании работы нам оказала сотрудник музея Пугачёва Наталья Гелиевна. Благодаря ей мы собрали свой материал и, пожалуй, на этом наша работа не закончится. 
Скульптура В.И. Ленина.
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Скульптура В.И. Ленина высотой 5,8 метров установлена на пяти метровом постаменте. Постамент по периметру опоясан орнаментальным поясом в виде пяти медальонов, с каждой стороны в обрамлении дубовых листьев объединенных понизу лентой; в медальонах надписи: «1870», «1905», «1917». 
Автор – московский скульптор А.М. Портянко.
Дата открытия – 15 июля 1957 года.
Авторы проекта площади – архитекторы В.Т. Шишко и А.Демирханов.
Материалы: - скульптура (медь), постамент (габбро; облицовка гранитной плитой). 
Памятник А.Маресьеву. 
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А.П. Маресьев, первостроитель города (с 1934 по 1937гг. работал на строительстве города). Герой Советского Союза, Почетный гражданин города.
Памятник представляет собой бюст мужчины  в военной форме, со звездой Героя Советского Союза на груди, на голове – шлем летчика и летные очки.
На постаменте надпись – «Герою Советского Союза первостроителю Алексею Маресьеву от комсомольчан».
Автор скульптуры – Н.С. Ивлева. Дата открытия – 5 мая 2005года.
Находиться в сквере у кинотеатра «Факел» (на пересечении улицы Комсомольской и проспект Мира).
Материал – чугун.
Стела и сквер на проспекте Победы. 
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На стеле укреплена памятная доска с надписью: « 7 мая 2005 года в ознаменование шестидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов от организаций и предприятий города.
Автор – комсомольский архитектор Т.П. Демина («Комсомольск горпроект»).
Дата открытия – 7 мая 2005 года. 
Памятный камень перед входом в здание АМГПГУ.
На камне прикреплена табличка с надписью: «образованность и интеллектуальное развитие – это суть, естественное состояние человека». Академик Д.С. Лихачев.
Дата открытия – 1 сентября 2008 года.
Находиться возле АМГПГУ (улица Кирова 17/2).
Порода – кварцевый диорит.
Памятник  «Павшим пожарным».
Идея создания принадлежит Владимиру Шевелеву – начальнику ОПО – 24. Перед тем как памятник предстал в своем теперешнем виде, его проект претерпел корректировки.
Автор – пожарный специальной пожарной части №1 старший сержант внутренней службы В.Е.Никитин.
Дата открытия – 11 сентября 2008 года.
Находиться на территории противопожарной службы №24 МЧС России, (переулок Фабричный, 12). 
Памятный знак японским военнопленным.
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 Камень привезен из Солнечного района и обработан скульптором. На одной стороне камня высечены иероглифы, ниже слова – «Душам усопших». С обратной стороны прикреплена табличка, на которой нанесены иероглифы, а ниже перевод: «Этот памятный знак установлен военнопленным и интернированным японцам, умершим после окончания Второй Мировой войны и как символ стремления народов к мирному сотрудничеству и взаимопониманию.Нижнеамурская ассоциация внешнеэкономических связей НАТА  г. Комсомольска-на-Амуре.Комитет по состоянию документов о жизни японских военнопленных в СССР г.Токио. Сентябрь 1991 год.
Автор – скульптор А.П. Смирнов.
Дата открытия – 5 октября 1991 года.
Находиться возле гостиницы «Амур» по пр. Мира, построенной японскими военнопленными.
Памятник военным строителям участникам ледового перехода 1934 года.
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Памятник представляет собой скульптурное изображение мужчины в военной шинели буденовке, идущего на лыжах. В одной руке у он держит лыжные палки, а другой факел, освещая дорогу идущему позади.
Памятник посвящается военным строителям, особого военного строительного корпуса, совершивших 400 – км переход по замершему Амуру из г.Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре с 20 января 1933 года по 17 января 1934 года.
Высота – 8 метров, высота постамента 12,5 метров.
Автор – скульптор С.В. Николин
Расположил памятник архитектор В.Н. Редколис.
Дата открытия – 11 октября 2002 года.
Находиться возле Драматического театра.
Материал – скульптура (медь), постамент (черный гранит).

Памятник Ю.А. Гагарину.
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Памятник представляет собой скульптурное изображение мужчина (высота 3,5 метра), который присел перед дальней дорогой. В левой руке он держит планиметр с картами, на правом колене шлейф, который как бы олицетворяет след, который оставляют на себе самолеты.
Скульптура изготовлена на Мытищиннском экспериментальном заводе художественного литья им. Е.Ф. Белашовой.
Авторы – скульптор Р.Х. Мурадян, архитекторы Т.М. Бархина, В.М. Гинзбург.
Находиться на площади имени Гагарина.
Материал – красный гранит.
Памятник Николаю Островскому.
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Памятник представляет собой скульптурное изображение в полный рост молодого мужчины с развивающейся шинелью. 
Высота - 3,80 метра, высота постамента 4 метра. 
Автор – скульптор В. Старожук.
Дата открытия – 16 ноября 1990 года.
Материал – скульптура (медь), постамент облицовка (красным мрамором).
Памятник А.С. Пушкину.
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Памятник был найден случайно на свалке. Отреставрирован. Вокруг памятника разбили сквер, установили беседки, лавочки.
Коллективными авторами постамента выступали работники ЖКО ТЭУ – 3.
Высота постамента – 3 метра.
Дата открытия – 5 июля 1998 года.
Находиться на поселке Дружба, напротив поселковой библиотеке и детского сада.
Материал – гипс.
Сквер памяти сотрудников УВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.
[image: F:\IMG_8203.JPG]
На плитах из черного мрамора нанесены фамилии сотрудников УВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Дата открытия – 10 ноября 2000 года.
Находится памятник  возле здания городского управления внутренних дел.(пр. Мира, 15, а).
Материал – черный мрамор.
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Бюст В.В. Рюмина
 В.В.Рюмин - уроженец г. Комсомольска. Почетный гражданин города, 
советский космонавт.
Высота- 1.25м Стелы 2.5м 
Авторы – скульптор И.М.Рукавишников, архитектор А.А. Скокан.
Дата открытия – 4 июня 1982г.
Находится: ул.Калинина
Материал- бюст (бронза) стела (лабрадорит) 

[bookmark: _GoBack]Монумент первостроителям
[image: ]
Высота фигуры 5 м Постамента 3 м 
Монумент отлит на ленинградском ордена трудового красного знамени заводе «Монумент и скульптура» 
Авторы - Скульптор - В.Э.ГоревойС.А.Кубасов,Н.М.Атаев
                 Архитекторы -  Н.А.Соколов ,Е.И. Русаков ,А.В Гутков.
Дата открытия 9 июня 1982 г.
Материалы  -  скульптура (бронза) стела (гранитная плита)

Мемориальный комплекс на берегу Амура.
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Авторы – Скульптор:Н.С Ивлева
Архитектор.В.И. Баев,В.С. Бабин,А.Н. Матвеев,Г.Н.Муратова
                Исполнители – Н.С.Ивлева, С.В. Николин.
Дата открытия 24 июня 1974 г.
Перекресток ул.Дзержинского и ул. Аллеи Труда 
Материал – каменная глыба, декоративный бетон.
        Это – не просто перечисление памятников и памятных знаков
нашего города. Это – его история, часто - очень драматическая. 
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Автор: архитектор Редколис В.Н. Проект памятника жертвам политических репрессий.
Наш город построен не только первостроителями, но  репрессированными и военнопленными. Об этом нужно помнить и не забывать никогда.
3. При изготовлении памятников нашего города использованы как природные материалы, так и искусственные. Применялись не только привозные, но и местные. Чаще всего – это диорит. Широко использовались монолиты, привезённые из Солнечного района. Выбор материалов не случаен. Их форма, цвет, структура камня или металла подчёркивают то самое важное, что увидел художник в том или ином событии или человеке.




Литература и источники в интернете.
1.Объекты культурного наследия: памятники ист. и культуры Хабаровского края / сост. А. В. Дыминская, Л. Б. Шокурова, М. К. Янкевич, А. Р. Ласкин . - Хабаровск: Рос. Медиа Альянс, 2006.
2.Комсомольск начинался с палаток… Кузьмина М.А., Комсомольск-на-Амуре, 2007 
3.Плен. Кузьмина М.А., Комсомольск-на-Амуре, 1996
4. Материалы сайтов городской библиотеки имени Н.Островского и городского краеведческого музея.
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